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Infobox pro serie kol Blickle

Rozsahy tvrdosti pro série kol Blickle

Tvrdost béhounu

Rozbéhovy a valivy odpor

Jizdni hluk

Na katalogovych listech vyrobku je tvrdost
béhounu graficky zobrazena a doplnéna
tidajem o tvrdosti bghounu. Cim vice vpravo
se nachazi znacka, tim tvrdsi je béhoun.
Grafické zobrazeni umozriuje rychly odhad
tvrdosti b&hounu. Udaj o tvrdosti b&hounu
umoziiuje srovnani riznych sérii kol.

Udaj o tvrdosti plati pro

= glastomery a polyuretany v Shore A,

= tyrdé umélé hmoty v Shore D a

m kovy v tvrdosti podle Brinella (HB)

Odolnost vi¢i teploté

Udaj o odolnosti viigi teploté je na grafickém
znazornéni teplotniho rozsahu.

Pfitom znacky vlevo znamenaji, Ze jsou

kola vhodna pro obzvlast nizké teploty,
znacky vpravo pro obzvlast vysoké teploty.
Vedle grafického znazornéni je oblast pouZiti
uvedena konkrétnimi hodnotami. V uvedeném
teplotnim rozsahu pouZiti se mohou zménit
vlastnosti kola jako tvrdost béhounu, nosnost,
rozb&hovy a valivy odpor.
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Mezi riiznymi zkouskami tvrdosti neexistuji linearni korelace.
Zobrazené hodnoty jsou empiricky ziskané normované hodnoty.

we innovate mobility

Rozbéhovy odpor je sila, kterou je nutné
vyvinout k uvedeni kola z klidového stavu do
pohybu.

Valivy odpor je sila, kterou je tieba vyvinout k
udrzeni kola v rovnomérném pohybu.
Rozbéhovy a valivy odpor je ovlivnén
nasledujicimi faktory:

= priimér kola

= béhoun

= tyrdost béhounu

= pruznost béhounu

= yloZeni kola

m jizdni povrch

Valivy odpor vznika permanentnim
stlacovanim a vypruzenim béhounu béhem
jizdy (hystereze).

Meéreni valivého odporu probihd pomoci

zkusebni stolice. Méfi se za idedlnich

podminek:

= rovny hladky ocelovy povrch bez necistot
a prekazek

m rychlost: 4 km/h

= teplota: + 20° C

m zatiZeni: 2/3 maximalni nosnosti

Za téchto standardizovanych omezenych
podminek Ize vzajemné srovnavat valivy
odpor riiznych sérii kol.

0dligné podminky pouzivani (viastnosti pod-
kladu, teplota, rychlost atd.) mohou podstatné
ovlivnit hodnoty valivého odporu a je potfeba
je zohlednit pfi dimenzovani pojezdu.

Otacivy odpor je ovlivnén nasledujicimi
faktory:

= béhoun

= tyrdost béhounu

m nosna plocha

= vyloZeni

m jizdni povrch

Cim vice boddi je v této kategorii Infoboxu
dosazeno, tim mensi jsou otfesy a tim i emise
hluku pfi pfepravé nakladu.

V zasadé plati: ¢Gim vétsi kolo a ¢im mékci

a silnéjSi béhoun, tim tiseji Ize vozikem
pohybovat. To znamend, Ze mékky béhoun
souvisi s mensimi a tvrdy béhoun s vy$Simi
hlukovymi emisemi.

U malych zatéZi a na mékkém podkladu
(kobercova podlaha) Ize pouzit i tvrda kola a
dosahneme nizké emise hluku a vysokého
komfortu jizdy.

Ochrana jizdniho povrchu

Podobné je to s ochranou podkladu. Tvrdsi
béhoun zatéZuje jizdni povrch vice nez mékei
béhoun. Béhoun s péti body v kategorii
ochrana povrchu Ize oznagit jako nejvice
Setrny k jizdnimu povrchu.

Pro ochranu povrchu je uréujici stfedni tlak
na plochu. Pro rlizné materialy béhounu Ize
pouZit tyto Udaje jako normované hodnoty:

Pneumatika s dusi ~0,8 N/mm?2
Mékka guma ~0,8 N/mm?2
Super elastickd plnd guma  ~1,5 N/mm2
Elasticka plna guma ~1,8 N/mm?
PIna guma/polyuretan ~35 N/mm?
(cca 75° Shore A)

Polyuretan ~8,0 N/mm2
(cca 92° Shore A)

Termoplasticky polyuretan ~ ~ 11,0 N/mm2
Polypropylen/Polyamid ~ 40,0 N/mm?
Lity polyamid ~ 60,0 N/mm2
Litina ~ 350 N/mm2
Ocel ~500 N/mm2



Radce pro vybér kol a kladek

-/ Blickle

Valivy odpor riiznych materialii béhounu u kol Blickle
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Polypropyien: Fen Blickle Polyamid
Lity polyamid
Litina, Ocel o
(na ocelovjch Kolejnicich)
ZatiZeni o
Material béhounu Série kola | viz strana Material béhounu Série kola | viz strana Material béhounu Série kola | viz strana
Guma - poyuretan  [UREEmota
VPA 93 PATH 99, 208 POA 104
VGA 93,148 Termoplasticky POTH 213 PO 276-277, 445
) VE 132 polyuretan (TPU) FPTH 433 POW 288
PIna guma v 136-137 FPU 434 Polyamid SPO 300-301
VPP/VPE | 139-140 ALST | 222,445 POHI 389
VEHI 378 Polyuretanovy elastomer GST 229 FPO 435
VKHT 386 Blickle Softhane® GSTN 461 HPO 444
Termoplastickd PA 88. 145 GSTA 468 » . GSPO 314
guma-elastomer (TPE) ; Palyuretancvy elastomer ALBS a8 Lity polyamid SPKGSPO 338
Mk guma W 154 Blickle Besthane® Soft DSPKGSPO 340
VWPP 156 ALTH 246, 445-446 Polypropylen PPN 293
Dvouslozkova plna guma RD 158 SETH 254 Fenolova pryskyrice PHN 394
POEV 164 VSTH / GTH |258-259, 446
ALEV 171,445 FTH 430
SE 180 Polyuretanovy elastomer FSTH 431
GEV 187 Blickle Extrathane® HTH 438-440
Elasticka pina guma DS 189 HTHW 442-443
REV | 448-456 il | iy Kov
GEWN 460 GTHN | 462-463
GEVA 467 BTH 477 Litina G 320, 399
BEV 475-476 VSB/GB |268-269, 447 SPK 336
P 192-193 FPOB 432 SVS 330
Pneumatika's dusi PS 195 Polyuretanovy elastomer HB 4‘_” Ocel SPKVS 339
: RB 448-457 DSPK 341
PK 197 Blickle Besthane®
PA 470 GBN 464-465 SPKVSN 466
GBA 469
o Uitz AP BB 478-479
Super-elastickd plnd guma VLEA 471
BSEV 474
Silikonova guma POSI / ALSI 381
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